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Name des Steines

Mineralname

Imperial Topas

naturlicher Topas

MaRe (mm)

Schliffart und —form

Dieses Bild dient nur der Identifikation und stellt nicht die
OriginalgréRe bzw. die tatsachliche Farbe dar.

15,15 x 6,44 x 4,54

Tropfen, facettiert

Gewicht (ct) 3,623 Oberteil doppelt brillantiert
Farbe orange-gelb (VI)  Unterteil Portugieser Schliff
Finish/
Transparenz transparent Proportionen gut / gut
Reinheit kleinste Einschlisse (B)  Gesamtschliff gut
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Bemerkungen

Zweck der Begutachtung:

Graduierung und

Ermittlung des Wiederbeschaffungswertes im Detail-/Einzelhandel

SCHATZWERT: € 700,--

in Worten: --siebenhundert--

Stampiglie und Unterschrift des Gutachters

Gemmologisches Labor Austria KG = A-1010 Wien, Herrengasse 6-8/6/6 « Telefon/Fax: +43/1/5339099 - gemlab@gla.at - www.gla.at

Firmenbuch-Nr.: FN 495747 s, Handelsgericht Wien « ATU73563128
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GEMSTONE REPORT
Shopeand CuttingStyle  PEAR MIXED CUT
Identification N e R .. Natural Topaz
GRADING RESULTS - AIG 4CS
Carat Weight e e
Color Description _____________________________________ Orangy Yellow, Transparent
COMMENTS

Also known as "Imperial Topaz" in the trade.
Plecchroism” optical effect present.

AIC R

ORT NO.

G94248093BE
CRADING SCALES

AlG AIG
COLOR SCALE CLARITY SCALE

vvs2

Each diamond is unique possesses its
own distinct qualities of color, clarity
and cut. we have taken the utmost
effort to examine and grade
your diamond objectively, using
professional gemological terminology
and equipment, according to the strict
standards to which AIG is committed.

ONLINE VERIFICATION

www AIGLABORATORIES com
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